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Опытные данные

Объект: Тестовый объект

Опыт: 1 Дата проведения опыта: 24.10.2006
Привязка: Пример обработки испытаний штампом

Ступень N1i, дел. N2i, дел. N3i, дел. Pмi, кПаNср*, дел. Pшт, кПа S, мм

0 48 57 125 0,000 25,75 0,00

1 248 275 340 62,76211 77,09 2,05

2 460 500 560 156,91430 154,10 4,18

3 680 758 800 219,67669 205,44 6,54

4 900 950 1050 282,43890 256,78 8,71

100 -50 0Поправка:

5 1127 1370 1442 345,201220 308,12 11,97

6 1430 1790 1800 407,961580 359,46 15,53

7 1400 1750 1760 282,431543 256,78 15,24

8 1320 1650 1680 156,911457 154,10 14,45

Примечание: (*) - Nср на ступени получено суммированием показаний прогибомеров за вычетом показаний на нулевой
ступени и поправок при сбоях, деленное на кол-во показаний.
Nср = (N1i+N2i+N3i)/n - (N1o+N2o+N2o)/n - (dN1i+dN2i+dN3i)/n, где n - число прогибомеров.
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